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XRF 측정원리

XRF는 비파괴 (Non-Destructive Analysis)로 시료의 정성 / 정량 분석

을 할 수 있는 장비 입니다. 측정 하고자 하는 시료에 X-ray를 조사하여 충

격을 가하면 원자에서 2차적으로 발생하는 원소별 고유의 형광 X-선을 검출

하는 분석 방법으로써 시료의 형태를 변형 또는 손상 시키지 않고 빠른 시간 

내에 정밀한 결과를 얻을 수 있습니다.

귀금속 관련 활용 분야

순금 순도 분석

99.99%,99.9%등 24K 순금의 

순도 및 불순물 확인 가능

쥬얼리 함량 분석

목걸이, 귀걸이 Au, Pt, Ag 등 

귀금속 함량 및 Karat 분석 가능 

치과용 합금 품질 검사

�Inlay, A-type, PFG 등 치과용 합

금 조성 검사 

GMP 품질 관리 기준 완벽 대응

폐금 조성 분석

Au, Pt, Pd, In, Ir 등의 정확한 

함량 분석으로  폐금의 현장 매매

DRX 귀금속 분석기의 장점 및 특징

• 귀금속의 손상 없는 비 파괴 측정

• 5초 이내의 빠르고 정확한 성분 및 함량 측정

• 0.1% 이내의 뛰어난 장비 재현성

• 카메라를 통한 X-ray 조사 부위 확인 가능

• Collimator 조절로 시료의 미세 부위 정밀 측정 가능

• 금 함량 (Karat) 인증 및 Report즉시 출력 가능 

Primary
X-Ray Radiation
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Backscattered
X-Ray
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X-Ray



DRX 3000

특징

• 폭넓은 다 원소 정밀 분석

Au, Ag, Pt, Pd, In, Ir, Rh, Ni, Cu, Zn, Fe 등 다 원소 동시 분석

• 스펙트럼 정밀 분석 

시료 내 원소 별 스펙트럼 확인을 통한 조성 확인 가능 

• 사용 분야

치과용 합금 제조, 폐금 거래, 보석 감정 등

DRX 소프트웨어 및 내부구성

DRX 800P

특징

• 쥬얼리 귀금속 전용 모델

측정 가능 원소 : Au, Ag, Cu 

• 고효율 / 저비용의 효과적 금속 성분 분석기

• 사용 분야

쥬얼리 shop, 순금 거래 등

함량 성분 분석 표시 카메라를 통한 Spot 정밀 분석 스펙트럼을 통한 정밀 확인

인증 시료 Test Result Chamber 내부



Periodic Table & Software

제품 사양

제품 라인업

DRX 3000 DRX 800P

X-ray tube 50Kv, 1mA / W target

원소 측정 범위 K(19) - U(92) Cu, Ag, Au

측정 검출 한계 0.01% 이내 검출

검출기 Si Pin Detector Proportional counter

카메라 CMOS 카메라 300만 화소

무게 33Kg 32Kg

부피 50cm(L) x 43(W) x 37cm(H) 37cm(L) x 35cm(W) x 39cm(H)

데이터 호환 MS Windows 완벽 호환 가능

경기도 수원시 영통구 신동 486 디지털엠파이어2 103동 610호

TEL : 031-695-6030     FAX : 031-695-6045        E-Mail : dream@dreamcorp.co.kr
http://www.dreamanalysis.co.kr
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